CementoPanama




Este cemento cumple con las normas ASTM C-1157
(TIPO GU) y con la COPANIT-DGNTI. Esta disponible en
sacos de 42.5 kg.

USsoOS:

+» Pegado de bloques

* Pisos

+» Aceras

+ Fabricacién de bloques

VENTAJAS:

Menor costo en aplicaciones generales donde no necesite
requerimientos especiales estructurales o resistencia al
ataque de los sulfatos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

i VALORES TiPICOS ASTM C-1157
PRUEBAS FISICAS CEMENTO PANAMA COPANIT-DGNTI
Expansién al Autoclave <0.8% 0.8% (% maximo)
Tiempo de Fraguado: Vicat Inicial 2:00 - 3:30 hrs. 45 min. minimo
Expansion de la Barra de Mortero (a los 14 dias) <0.02% 0.02% (% maximo)
CEMENTO “USO GENERAL” Minimo ‘.:.?I?crs: ASTM C-1157 Resistencia a la Compresién
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“La informacién del catilogo obedece a resultados promedios y pueden variar con el tiempo”













