Las reparaciones en estructuras en uso pueden
llegar a ser muy costosas. Sin embargo, en algu-
nas ocasiones el costo de perder definitivamente
la estructura puede ser mayor, por lo cual el ACI
y el RAP (Manual de reparacion del concreto)
recomiendan lo siguiente:

° Remover el concreto que se encuentra alre-
dedor de las barras afectadas y remplazar
por concreto sano.

riesgo de corrosién del acero de refuerzo.

Esto debido a que la corrosion no solo se da por
efecto de los sulfatos presentes en la sal marina,
sino que también se puede dar como causa de la
carbonatacién del concreto. La carbonatacion se

puede originar en ciudades alejadas de la costa
pero con alta polucién por congestion vehicular.

Causas Frecuentes del Deterioro del Concreto y su Prevencién







